PLASTICOS DE ALTO RENDIMIENTO O \\ : |
FLUOROSINT® 207 \
Plastico semicristalino, FLUOROSINT® 207 dura mucho mas que PTFE sin \ \

cargas en aplicaciones de desgaste y tiene un coeficiente de friccion muy bajo. Es el
material recomendado para asientos y sellantes de baja presién, en los que PTFE virgen
falla y en los que puede ocurrir contacto con alimentos. Ademas, la composicién de las
materias primas usadas para la fabricacién de FLUOROSINT® 207 respeta las normas de la
FDA para materiales plasticos y piezas que se destinan al contacto con alimentos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS APLICACIONES

@® Elevada temperatura méxima de operacién al aire ® Rodamientos
260 °C en continuo .
( ) ® Bujes
@® Buen rendimiento mecanico _—
@® Juntas de alto rendimiento en las que son necesa-
@ Excelente resistencia a productos quimicos e rias cargas mas altas y un desgaste minimo
hidrolisis L .
@® Industria alimentaria

® Buena estabilidad dimensional . P
@® Industria farmacéutica

Poca deformacién bajo carga . .
® Procesamientos quimicos

Bajo coeficiente de friccién y buena resistencia al
desgaste

® Asientos de valvula

Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie
Fisioldgicamente inerte

Baja inflamabilidad inherente

Buenas propiedades de deslizamiento

RESISTENCIA AISLAMIENTO RESISTENCIA
QUIMICA ELECTRICO AL DESGASTE

=+260°C*
) —50°C

PROPIEDADES RESISTENCIA AMPLITUD DE
DESLIZANTES AL IMPACTO TEMPERATURA

*uso continuo (20.000H)

Todos los valores presentados son meramente indicativos, Polylanema Lda. no se
responsabiliza por el uso de los materiales sin consultar con nuestro departamento técnico.



PLASTICOS DE ALTO RENDIMIENTO
FICHAS TECNICAS

PROPIEDADES I;‘:‘EEPTF?UDE%?A unipapes | FHUOROSINT®
COLOR - - BLANCO
DENSIDAD IS0 1183-1 g/cm? 2.30
ABSORCION DE AGUA

TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C IS0 62 mg -

TRAS 24/96H SUMERGIDO EN AGUA A 23°C ' IS0 62 % -

EN LA SATURACION DEL AIRE A 23°C / 50% RH - % <01

EN LA SATURACION DEL AGUA A 23°C - % 1-2
PROPIEDADES TERMICAS

TEMPERATURA DE FUSION (DSC, 10°C/MIN) IS0 11357-1/-3 oC 327
TEMPERATURA DE TRANSICION DE VIDRIO (DSC, 20°C/MINY? IS0 11357-1/-2 oC -
CONDUCTIVIDAD TERMICA A 23°C - W/(K.m) -
COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA LINEAL

VALOR MEDIO ENTRE 23-100°C - m/(m.K) 85x 10

VALOR MEDIO ENTRE 23-150°C = m/(mK)  90x105

VALOR POR ENCIMA DE 150°C m/(mK)  155x10®
TEMPERATURA DE DEFORMACION BAJO CARGA

METODO A 1.8 MPA IS0 75-1/-2 oC 100
TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION EN EL AIRE

PARA CORTOS PERIODOS? = °C 280

CONTINUAMENTE (MINIMO DE 20 000H)* - oC 260
TEMPERATURA MINIMA DE OPERACION® S oC -50
INFLAMABILIDAD®

*INDICE DE OXIGENOQ" ISO 4589-1/-2 % =95

SEGUN LA NORMA UL94 (1.5/3 MM DE ESPESOR) - - V-0/V-0

| PROPIEDADESMECANICASA23°C |
PRUEBA DE TRACCION®

RESISTENCIA A LA TRACCION EN EL DRENAJE/RUPTURA  ISQ 527-1/-2 MPa 10/-

RESISTENCIA A LA TRACCION® IS0 527-1/-2 MPa 10

RESISTENCIAA LA TRACCION EN LA RUPTURA? IS0 527-1/-2 % >50

MODULO DE ELASTICIDAD™ IS0 527-1/-2 MPa 1450
PRUEBA DE COMPRESION"

RESISTENCIAA1/2/5 % DE DEFORMACION NOMINAL'™ IS0 604 MPa 10.5/15/20
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY SIN ENTALLE™ IS0179-1/1eU  Kl/m? 30
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CHARPY CON ENTALLE IS0 179-1/1eA  Ki/m? 75
DUREZA POR BOLA DE ACERQ™ IS02039-1  N/mm? 40
DUREZA DE ROCKWELL™ IS0 2039-2 = R50
PROPIEDADES ELECTRICASA23°C |
RIGIDEZ DIELECTRICA™ IEC 60243-1  kV/mm 8
RESISTIVIDAD VOLUMETRICA IEC60093  Ohm.cm >10%
RESISTIVIDAD SUPERFICIAL ANSI/ESD STM 1111 Ohm/sg. >10m"
PERMITIVIDAD RELATIVA & : AT00HZ IEC 60250 - -
PERMITIVIDAD RELATIVA £ : A TMHZ IEC 60250 - 2.65
FACTOR DE DISIPACION DIELECTRICA TAN & : A 100HZ IEC 60250 - -
FACTOR DE DISIPACION DIELECTRICA TAN & : A IMHZ IEC 60250 - 0.008
INDICE DE SEGUIMIENTO COMPARATIVO (CTI) IEC 60112 = -

NOTA: 1g/cm?® =1000 kg/m? ;1 MPa =1N/mm? ;1KV/mm =1MV/m

(1) Segtin el método 1de la IS0 62 y fabricado en discos @ 50x3 mm (2) Los valores de esta propiedad solo se atribuyen a materiales amorfos y no a semicristalinos (3) Solo para
periodos de exposicion cortos (algunas horas) en aplicaciones en las que sobre el material solo se aplican cargas muy bajas. (4) Temperatura a la que resiste durante un periodo
minimo de 20 000 horas. Tras este periodo de tiempo, existe una disminucién de aproximadamente un 50 % en la resistencia a la traccién, comparado con el valor original. Los valores
de la temperatura dados se basan en la degradacién por oxidacién térmica que provoca una reduccion de las propiedades. Mientras tanto, la temperatura maxima de operacion
permitida depende, en muchos casos, principalmente de la deduccion y la magnitud de los esfuerzos mecanicos a los que esta sometido el material. (5) Como la resistencia al impacto
disminuye con la reduccién de la temperatura, la temperatura minima de operacién permitida se determina a través de la extension de impacto al que estd sometido el material. Los
valores dados se basan en condiciones de impacto desfavorables y, por ello, no se pueden considerar como los limites absolutos. (6) Estas valoraciones derivan de las especificacio-
nes técnicas de los fabricantes de las materias primas, no permitiendo determinar el comportamiento de los materiales en condiciones de fuego. No se dispone de ninguna tarjeta
amarilla UL para estos formatos.(7) La mayoria de las figuras dadas por las propiedades mecanicas de los materiales extrudidos son valores medios de las pruebas realizadas a
especimenes mecanizados con @ 40-60 mm. Excepto por las pruebas de dureza, los mejores especimenes se han tomado de un &rea entre el didmetro del centro y el exterior, con su
longitud en sentido longitudinal (paralelo al sentido de la extrusion). (8) Prueba a especimenes: tipo 1b. (9) Prueba de velocidad: 5 0 50 mm/min. (10) Prueba de velocidad: 1 mm/min.

(11) Prueba a especimenes: cilindros @ 8x16 mm. (12) Péndulo usado: 4J. (13) Prueba en especimenes con 10 mm de espesor. (14) Prueba en especimenes con 1 mm de espesor.

La fuerza dieléctrica de Ketron Peek 1000 (negro) Ppsu 1000 negro pueden ser considerablemente mas bajos que las figuras indicadas en la tabla que indica materiales no negros.

Hay que tener en cuenta que los valores de las propiedades de la compresion moldeada de las aleaciones Duratron 4503 PAly 4501 PAIl pueden ser significativamente diferentes.




